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Tema: Especificacién técnica de material para el proyecto “Red Federal de Fibra Optica”.
Aplicacién: Red Terrestre.

Elemento de red: Tubo de Polietileno

Definir los requerimientos técnicos basicos que debe cumplir el elemento de red “Tubo de Polietileno”
que permitan asegurar; calidad, facilidad de instalacién/operacion y maxima vida util, para lo cual debera
ser fabricado y suministrado de acuerdo a las condiciones aqui indicadas.

Los pardmetros técnicos indicados a continuacién son parametros minimos que deben garantizarse en
toda la fabricacion, independiente de la cantidad requerida, por lo cual debera el fabricante contar con un
sistema de calidad adecuado y con registros auditables, que permita confirmar haber alcanzado los
valores técnicos solicitados y mantenerlo uniforme en todas las entregas.

3.1.1.- Designacion
TUBOS DE POLIETILENO

Tubo de polietileno de 32 mm de diametro exterior.
Tubo de polietileno de 63 mm de diametro exterior.
Tubo de polietilieno de 90 mm de diametro exterior.
Tubo de polietileno de 110 mm de diametro exterior.
Tubo de polietileno de 125 mm de diametro exterior.
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3.2.1.- Material

> Polietileno de alta densidad (PEAD), Tipo lll, clase C, con antioxidante adecuado, virgen.

» Se aceptara material recuperado siempre y cuando la cantidad implementada NO altere las
propiedades fisicas y quimicas del tubo.

» En el caso de utilizar material recuperado se debe respetar:
a) Correspondera al tipo Ill de la norma ASTM D 1248/84 con 2,5 + 0,5 % en peso,
de negro de humo (segin norma UNE 53-131-90).

b) indice de escurrimiento (Melt Index): max. 0,5. (Ensayo: ASTM D 1238/85
condicién 190/2,16)

c) Carga de rotura minima: 200 Kg/cm2 y Alongamiento

» La estabilidad térmica sera de un valor minimo de 20 minutos (segin norma ISO/TR 10837)
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3.2.2.- MRS (resistencia minima requerida)

» El material debe cumplir la PE 80 (ISO 4427) o MRS 80, superara el valor de 80 kg/cm2.

» Los tubos estaran exentos de grietas y burbujas presentando en sus superficies exterior e interior
un aspecto libre de cualquier defecto que pueda perjudicar su utilizacién.

Espesor de pared
Diametro exterior medio
Minimo Maximo
110 (PN8) 6,6 8,0
110 (PN10) 8,1 9,5
125 (PN8) 7,4 9,1
125 (PN10) 9,2 10,7

» La ovalizacion de los tubos no sera mayor que 2 mm en ninguna seccion de los mismos.

> Las pruebas, salvo en aquellos casos en los que se especifique especialmente, deberan realizarse
bajo las siguientes condiciones:

» Temperatura: 15 °C a 35 °C

> Presién atmosférica: 860 a 1060 hPa

» Humedad relativa: 45 a 75 %

» Masa volumétrica (densidad relativa)

> Polietileno sin pigmentar > de 0,940 g/cm3

» Polietileno pigmentado > 0,952 g/cm3

» Polipropileno: no menor de 0,911 g/cm3

» La prueba se efectuara segun lo indicado en la norma ASTM D 792 (método A)
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3.3.- Ensayos

Para toda prueba no incluida en la presente, estos tubos responderan a la Norma 1SO 4427.

3.3.1.- Resistencia a la traccién y alargamiento de rotura

Luego de someter los elementos al ensayo de envejecimiento indicado en 3.2.2 estos deberan
satisfacer los valores siguientes:

Valor Min. Resistencia a la traccion: 75 % del valor original.
Valor Min. Alargamiento de rotura: 75 % del valor original.
El ensayo sera efectuado a temperatura ambiente de 20 a 28 °C.
3.3.2.- Envejecimiento
El ensayo de envejecimiento consiste en someter a las probetas durante 48 hs a una temperatura de
+10
éaoe_l |13ercibdo comprendido entre las 18 hs y las 96 hs posteriores a la terminacién del ensayo de
envejecimiento, se debera realizar sobre las probetas envejecidas la prueba de traccion y alargamiento
de rotura.
3.3.3.- Melt Index
El porcentaje de incremento admitido Melt Index sera como maximo de 50 %.

3.3.4.- Ovalizacion

La diferencia entre el didmetro exterior (cociente entre la longitud de la circunferencia exterior del tubo
y 3,142, redondeando al 0,1 mm mas proximo en exceso) y el diametro maximo o minimo de la misma.

3.3.5.- Resistencia al ataque quimico
El ensayo segun la norma ISO 175.
3.3.6.- Resistencia ala compresion

No debera experimentar una reduccion de su diametro interior, mayor al 5 % cuando es sometida a
una compresiéon de 245 N.

3.3.7.- Resistencia a la perforacion
Como elemento de perforacion se utilizara un cilindro metalico de 2 kg de masa en cuyo extremo de
impacto tendra una forma esférica de 5 mm de diametro, el que se colocara en forma vertical y se lo
dejara caer sobre el centro del tubo desde una altura de 500 mm.

3.3.8.- Vicat

Esta serd no menor de 115 °C efectuandose la prueba segun lo indicado en la norma ASTM D 1525.

ARSAT | Estacion Terrena Benavidez | Av. Juan Domingo Perdn 7934 (B162NGY), Benavidez,
Provincia Buenos Aires | Argentina | Tel. +54 11 5811 2600 | Sede Social | Pert N° 143,
piso 8, CP C1067AAC, CABA | Argentina | www.arsat.com.ar



ARSAT

4/4
» Todos los Ensayos deberan ser realizados en Laboratorio Local del Fabricante, segin
Norma IRAM 15, AQL = 0,4 %.
En caso que El Fabricante sea en el exterior, el costo del viaje, traslados y estadia, durante

el tiempo total de Inspeccidn, para dos Inspectores de ARSAT, sera a cargo del Proveedor.
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